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Univerzalni systém k zesvétleni barev

Aditivum k zesvétleni dfevéného povrchu. Aditivum do laka pro
proddlouzeni doby schnuti. Vyrobek LOBA Whitener je aditivum,
které po pfidani do zakladniho natéru LOBA na vodni bazi a
konzervace dosahuje rovnomérného zesvétleni povrchu dreva.
Variabilnim pouZzitim v jedné nebo nékolika vrstvach natéru muzete
individudlné upravit intenzitu zesvétleni.

Whitener

- Dosazeni rovhomeérného zesvétleni povrchu dieva
«  Zesiluje efekt zbéleni u bilého povrchu
+ Variabilni nastaveni intenzity zesvétleni

+ Lze kombinovat se vsemi zadkladnimi natéry na vodni bazi a
konzerva¢nimi materidly LOBA

+  Pusobi proti pfirozenému Zloutnuti dfeva
+Umoznuje individudlni Gpravu

+ Technologie na vodni bazi bez rozpoustédel
+ Snadné a bezpecné zpracovani

Rozsah poutziti:

Vhodné pro viechny svétlé dreviny a difevéné povrchy opatiené
svétlymi barevnymi odstiny. U tmavych drevin doporu¢ujeme
konzultaci s vyrobcem LOBA. Doporucujeme predevsim pro matné
konzervac¢ni systémy.

Udaje o vyrobcich

C. polozky E] Ifl

11540 80 ml 15

Pevnad télesa 8 +2%

Skladovani a preprava Skladovatelnost 24 meésicU, viz potisk na obalu. Skladovani a preprava pfi teploté +5 az
+25 °C. Chrarte pfed mrazem. Nejednd se o nebezpec¢ny materidl podle ADR.

GISCODE W1
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Udaje o vyrobcich

Examples of the colour effects possible with ActiveColor and LOBASOL® HS 2K ImpactOilColor

- - -

ActiveColor brown with HS 2K ImpactOil transparent ActiveColor brown with HS 2K ImpactOilColor white

ActiveColor grey with HS 2K ImpactOil

HS 2K ImpactOil transparent only ActiveColor grey with HS 2K ImpactOilColor papyrus

Pokyny ke zpracovani

- Zabraiite vzniku zmén barevnosti: Cim tmavsi je podklad, tim vyssi je riziko vzniku rozdilné barevnosti. Pouzijte kyblik
s konzerva¢nim prostiedkem LOBATOOL. Materidl nesmite pokladat na zem, nandsejte pfimo valeckem.

+ Pouziti v matovacich lacich snizuje riziko vzniku rozdilu barev.

+ Idedlné naneste minimalné dvé vrstvy.

+Vyrobky LOBA s pfipravkem Whitener nanasejte pokud moZno co nejrovhomérnéji, pozor na tvorbu Zzmolka a prekryvani
vrstev. Pamatujte na rovhomeérné nandsené mnozstvi. Na okraje nanasejte materidl vdleckem na okraje LOBATOOL.

+ Vysledna barva je zavisld na druhu dreva. K posouzeni dosaZitelného barevného odstinu a celkového optického vzhledu
doporucujeme priloZit k origindlnimu dievu barevny vzornik, tim provedete individudIni ovéfeni a pripadné vyzadate
souhlas stavebnika.

«  Drfeviny s latkami, které jsou rozpustné ve vodé (napf. kyselina tfislova), jejichZ koncentrace miZe byt na plose rtzn3,
muZe ovlivnit efekt aditiva.

+ Materidl dobfe protfepejte.

+ DodrZujte obecné a prip. specifické pozadavky na ochranu zdravi pfi praci. Blizsi pokyny naleznete v souladu s GISCODE
v ndvodech k obsluze, které jsou dostupné na strankach www.wingis-online.de.
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Pokyny ke zpracovani

Rozmichani:
Protfepejte LOBA Whitener a lak.
Davkovani az tésné pred aplikaci.
Pfidejte maximalné jedno baleni 1x80 ml na 5 I/kg laku.
Dukladné protiepejte nebo promichejte (i strojové pomoci misice LOBATOOL).
V pripadé dvouslozkovych systému pridejte pfipravek az po zapracovani tvrdidla do hmoty!
Jednoslozkovy lak smichany s pripravkem LOBA Whitener musite zpracovat do 24 hodin, dvouslozkové laky do uvedené
doby zpracovani. Delsi stabilita neni zarucena.

Vhodné pouiziti:

Moznost kombinace se vdemi zakladnimi barvami LOBA a laky. Vlastnosti technického zpracovani laku, moznosti kombinace
vyrobkd a doba schnuti zUstavaji beze zmén. Dodrzujte technické informace pfislusného laku.

Obecné pokyny
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Obecné pokyny

Cisténi pracovnich nastroja: Pracovni nastroje okamzité omyjte vodou.

Doba schnuti: Uvedené doby schnuti plati pfi teploté +20 °C a pfi relativni vzdusné vihkosti 50 % a pfi peclivém vétrani
pracovisté bez pruvanu. Nizsi teploty, vy3si hodnoty relativni vihkosti a horsi vétrani vede ke zpomaleni schnuti. Pfed
dosazenim konecné tvrdosti necistéte povrch mokrym ¢isténim a nepokladejte koberce. K zakryti povrchu pred dosazenim
konecné tvrdosti pouZzijte vyrobek LOBA Cover 400. Specifické udaje o vyrobku naleznete v pfislusnych technickych
informacich.

Prebrouseni: Pokud musite nanést vice vrstev laku, mazete k dosazeni dostate¢né prilnavosti jednotlivych vrstev provést
prelakovani v pribéhu 24 hodin bez prebrouseni, potom pouze s pifebrousenim. Pfebrousenim pred poslednim natérem je
dosazeno rovhomeérného povrchu. Po kazdém prebrouseni peclivé odstrarite prach.

VyuZiti zdkladového natéru nebo kompletni lakové struktury: Pouziti zakladového natéru zvysuje spolehlivost
zpracovani a zarucuje vytvoreni povrchu bez pruht a viditelnych prechodu, témér nezavisle na druhu dieva. Dalsi
podrobnosti naleznete v seznamu druht dfeva LOBA v aktualnim katalogu vyrobku.

Lepeni hran: Systémy lakd na vodni bazi maji zpravidla tendence k lepeni hran. K vylouceni vzniku nepravidelné
uspofadanych spar s naslednym slepenim blokl jsou vhodna tato opatieni: Pevné elastické slepeni parketovych prvka
nebo jejich slepeni se zabezpectenim proti posunuti, peclivé tmeleni spar, pouzZiti vhodnych zakladovych natérq, jako napf.
LOBA EasyPrime, pfedbézna Uprava drazek na masivnich dievénych deskach voskem odolnym proti lakovanim jesté pred
pokladkou. Provedeni opatieni, kterd upravi klima v mistnosti, predevsim pak udrzi relativni vlhkost vzduchu na konstantni
urovni. (doporucujeme peclivé poradenstvi) Choulostivé jsou predevsim staré podlahy s narusenymi nestabilnimi lepidly,
elasticky slepené nebo pritlucené parkety, podlahy z prken, dfevéna dlazba, lamelové parkety, paralelné pokladané parkety,
parkety polozené na podlahovém topeni, dieviny s kratkou reakci na zménu vlhkosti, jako je napfiklad buk nebo javor.

Vzdajemné pusobeni: Materidly obsahujici zmék¢ovadla, napi. podklad pod koberce, nohy nabytku, kolecka zidli, elasticka
lepidla na parkety a montazni lepidla mohou zpusobit zméknuti a zabarveni. Usazeniny ve spardch mohou byt pficinou
optickych vad a nerovnosti. Vystaveni u¢inkim barev na vlasy, automobilovych pneumatik, prejizdéni po povrchu na
motocyklech, jizdnich kolech apod. mohou mit za nasledek nevratné zbarveni povrchu.

Informace v tomto dokumentu a vsechny dalsi pokyny a doporuceni, kterd poskytujeme formou poradenstvi uzZivatelim,
jsou vysledkem dosavadnich zkuSenosti a jsou v souladu s podminkami norem. Z divodu celé fady moznosti pouziti a
podminek zpracovani nezbavujeme uZivatele povinnosti provést viastni testy nebo vyuzit technické poradenstvi formou
kontaktu s oddélenim technologie vyuziti vyrobkd spole¢nosti LOBA. Dodrzujte doporuceni vyrobce krytiny a aktualni normy.
Nase ruceni a odpovédnost se fidi vyhradné nasimi vseobecnymi obchodnimi podminkami a nejsou rozsifeny ani na zaklade
této informace, ani nasim poradenstvim. Vydanim novych technickych informaci pozbyvaji pavodni technické informace své
platnosti.

Slova a symboly oznacené symbolem © predstavuji prava ke znackam, kterd jsou registrovdna a chrdnéna minimalné na
uzemi Némecka.
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